[ = g b o w &r L
YAl

Specialne naterové hmoty na drevo
Piestany, Zilinska cesta, areal letiska
Tel. 033/7731291 Fax. 0337731293
Mobil: 0905380811
E-mail: ehcolor@ehcolor.sk

TECHNICKY LIST

Produkt IST 2 Izolaény PU lak na striekanie

Tuzidlo CAT 11 100 % (hmotnostnych na mnoz. laku)
CAT 209 (nezltnici) 100 % (hmotnostnych na mnoz. laku)

Riedidlo DLT 10 - DLT 14 (0-20%)
Hlavné pouZzitie Izola¢ny lak na neexotické morené dreviny, MDF dosky a truhly.
Charakteristiky Nanéasanie polievanim, striekanim, Stetcom pripadne handrou. Dobry
izolacny efekt, vyborna transparentnost’, ozivuje moridla a fladrovanie
dreva.
Technické udaje - zbytok suSiny 20% +/- 1%
- zbytok suSiny pri aplikacii
s CAT 11 (100 %) 29% +/- 1%
s CAT 209 (100 %) 31% +/- 1%
- mernd hmotnost’ 0,892 +/- 0,03
- viskozita 10 s/F4
- viskozita s tuzidlom 10 s/F4
- Zivotnost’ natuzenej zmesi viac ako 6 h
- zasychanie pri izb. teplote
a) proti prachu 15 min
b) suché na dotyk 40 min
¢) suché do hibky 5h
- interval medzi jednotlivymi nanosmi bez brusenia 2 —4 h
- nanasanie polyesteru po 3—18h
- nanaSanie polyuretanu po 3—18h
- skladovatel'nost’ laku 12 mesiacov
- skladovatel'nost’ tuzidla 6 mesiacov
- obal kovovy
Sposob nanasania striekanie polievanie Stetcom
ano ano ano
MnoZstvo (g/mz)
1. vrstva 80— 100 80 —100 80— 100
max. celkom 110 220 110

Riedenie 0-20% -— 0-10%




Doporucené postupy

a) podkladovy material rozne dreviny
moridlo TCP 16/...
izola¢ny lak IST 2
zéakladny lak PKT 11
alebo PZT 14
vrchny lak OPT 50
alebo LPT 13
b) podkladovy material MDF doska
izola¢ny lak IST 2
zékladny lak PKP 24 2 — 3 vrstvy
alebo FPP 10 2 — 3 vrstvy
vrchny lak OPP 80

alebo LPP 12

Upozornenia

- Pouziva sa ako fixacny prostriedok na zvyraznenie moridiel na roznych drevinach
(mahagon, tanganika, orech apod.) a ako izola¢ny lak na MDF dosky, aby sa znizila
nasiakavost’ voci polyesterom.

- Aj ked’ je doba spracovatelnosti dlha, doporucuje sa nepouzivat’ produkt po 4 hodinach od
natuZenia.

- Doporucuje sa dodrziavat’ odpori¢ané intervaly pre nanaSanie polyesteru, inak sa musi
pred jeho nanesenim I'ahko prebrusit’ posledny nanos izola¢ného laku.

- Ak je potrebné urychlit’ zaschnutie izola¢ného laku tak, aby sa polyesterovy zdklad alebo
parafinicky polyester mohli naniest’ po 1 hodine, musi sa pridat’ 3 — 5 % aditiva ADT 57,
potom sa znizi spracovatelnost’ a maximalna doba na nanesenie polyesterov. Tento
spOsob spracovania sa uprednostiiuje pri lakovani truhli.

- Pouzitie CAT 209 pripravku proti Zltnutiu sa odportica na svetlé dyhy.

- Nepouzit’ IST 2 s CAT 209 na dreviny predtym bielené s ¢pavkom a peroxidom.
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